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VELOSIT® RM 202

Univerzalna opravna malta na vertikalne a stropné pouzitie

OBLAST POUZITIA
VELOSIT RM 202 je opravna malta na baze cementu pre vsetky typy Standardnych podkladov. Vytvara
velmi dobry povrch na natery a podlahové krytiny.
Typické oblasti pouzitia zahfiaju:
e Oprava povrchovych chyb na betdne, murive, mnohych prirodnych kameroch a oceli
e Natery a opravy beténovych konstrukcii, ako su hradze, mosty, tramy, balkdny, fasady
e Spracovanie na vodorovnych a zvislych povrchoch vratane spatného spracovania
e Vyplianie dutin, vzduchovych vreciek a drsnych povrchov
e Mozno spracovat od 1 do 100 mm
e Obzvlast vhodny pre navrh architektonickych prvkov

VLASTNOSTI
VELOSIT RM 202 je opravna malta na baze cementu s extrémne rychlym vyvojom pevnosti.
VELOSIT RM 202 viaZe zmieSavaciu vodu v tak kratkom case, Ze v mnohych pripadoch nie je nutné
dalSie spracovanie.
VELOSIT RM 202 vytvdra na povrchu pevne spojenu, oderuvzdornu plochu.
VELOSIT RM 202 spifia poziadavky normy EN 1504-3 triedy R3 pre opravu beténu (CR) a je mozné ho
pouzivat podla zasad 3, 4 a 7 v silade s normami EN 1504-9.
VELOSIT RM 202 je mozné spracovat stierkou a vhodnymi metédami nastreku.

*  Minimalne zmrstenie / napucanie pri suchom alebo mokrom skladovani, ¢o minimalizuje

tvorbu trhlin

e Vynikajuce spracovanie, najma rezijné

e Vystuzené vlaknami

e Doba spracovania 40 min. a 15 MPa pevnost v tlaku po 4 hodinach

e Konecna sila vyssia ako 50 MPa po 28 drioch

e Pochédznost po 3-4 hodinach

¢ Velmivysoka prilnavost k pripravenému beténu a murivu

¢ Nie je nutné Ziadne dalsie oSetrenie, povrch musi byt udrziavany vlhky po dobu 3-4 hodin vo

velmi teplych a suchych podmienkach

¢ Dobra odolnost vodéi chloridom a CO, vdaka hustej Struktire porov

¢ Dobra odolnost voéi agresivnym médiam s hodnotou pH 3 - 12 a mikkej vode

e Dobra odolnost voci poveternostnym vplyvom

¢ Dobra odolnost voci siranom

e Svetlosiva farba podobna beténu

SPRACOVANIE

1.) Priprava povrchu
VELOSIT RM 202 je urceny pre mineradlne podklady, ako je betén, murivo alebo nasiakavy prirodny
kamen. Ocel moZe byt opatrena vhodnym adhéznym mostikom.
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a.) Ocel

Musi mat Cistotu SA 2,5 podla SIS 05 5900. Vystuzna ocel musi byt chranena proti korézii pomocou
VELOSIT CP 201. Dalie ocelové povrchy je mozné kompletne opatrit zdkladnym naterom VELOSIT PR
303. Ocel mbéze reagovat odlisne na cementovld maltu, pokial sa teploty menia. Ocel mbze byt
opracovang, iba ak je ocel zapustena do velkého betdnového telesa alebo sa teploty vyrazne nemenia.

b.) Mineralne substraty (betdn, murivo a prirodné kamene kompatibilné s cementom)

Musi byt zbavené vsetkych volnych latok pieskovanim, tryskanim alebo vysokotlakou vodou (> 100
barov). V pripade betdnu s vystuZzou Uplne odstrante karbonatovany betdn. Skusajte fenolftalein alebo
iné testovacie ukazovatele, pokial' nebude vystuzujica ocel vystavena dostato¢nej zasaditosti v betdne.
Ked je vystuz odkrytd, ocistite ju najmenej 6 mm za vystuznou liStou a Uplne ju pokryte VELOSIT RM
202.

Povrch musi mat otvorené péry a stabilny povrch. Minimalna poZiadavka na adhéznu pevnost v tahu
je 1,5 MPa a pevnost v tlaku musi byt najmenej 25 MPa. Nizsie pevnosti je moZné akceptovat, ak su
nizsie poziadavky na prifnavost povrchu. Aktivny vstup vody musi byt vopred Uplne utesneny pomocou
VELOSIT PC 221. Pre trhliny veduce vodu sa musi pouZit injekény systém PU. Pred aplikaciou VELOSIT
RM 202 musi byt povrch navlhéeny, aby sa vytvorili optimalne podmienky.

c.) Oprava betdénu podla EN 1504-9 podla principu 3, 4 alebo 7 vyZzaduje zédkladny nater s VELOSIT CP
201 na betdn a vystuz, aby bola zaistena najlepsia mozna prilnavost.

2.) Spracovanie

MieSanie zmesi:

Mie3ajte VELOSIT RM 202 s 15-18 %, tj 3,8 - 4,5 | pitnej vody, na 25 kg nadobu. Pridajte 15 %, tj 3,8 |
miesacej vody (na vrece) do Cistej mieSacej nadoby a prasok premiesajte pomalobeznym miesadlom
(300 - 600 ot/min) na hmotu bez hrudiek. KoSovym miesadlom je zaruceny minimalny privod vzduchu
do zmesi. Pridanim max. 3 % vody je mozné nastavit poZzadovanu konzistenciu. Nikdy nepridavajte viac
vody! Produkt moze byt spracovany po dobu 40 minut pri 23°C.

Penetricia:

Naneste VELOSIT RM 202 ako zakladny nater na vlhky povrch mokrou hubkou. Pri pérovitych
povrchoch nandsajte maximalne 0,5 aZ 1 kg na m2. Na spracovanie podla EN-1504-09 musi byt zakladny
nater spracovany pomocou VELOSIT CP 201.

a.) Spracovanie stierkou:
VELOSIT RM 202 moéze byt nanasany Cerstvy na Cerstvy zakladny nater. Maximalna hribka vrstvy je
100 mm na zvislych povrchoch.

Pri stropnom nandsani je mozné produkt nanasat az do hrabky vrstvy 50 mm v jednej operacii. Pracujte
v sekciach, ktoré mozu byt dokonéené za 40 minut. VystuZovacie tyCe a iné prieniky musia byt vidy
zatreté do malty s dostato¢nym krytim.

b.) Spracovanie pomocou ¢erpadla:
PouZivajte vhodné stroje, napr.:
e PFT GmbH: PFT G4
e HighTech GmbH: HighComb Big
e Wagner GmbH: PC 25
e Putzmeister GmbH: SP12 alebo MP25
¢ Inotec GmbH: INOMAT M8
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Pri mieSacich cerpadlach sa prasok nasype do zasobnika a upravi sa mnozstvo vody.

Pri maltovych Cerpadlach sa produkt miesa podla popisu v ¢asti ,,MieSanie zmesi“ a potom sa plni do
sacej nadrZe stroja a rovnomerne sa Cerpa. Pokial je poZadovany hladky povrch, postupujte hladitkom
kratko po nastreku materialu. Postupujte po sekciach. Pocas dlhych preruseni ¢erpadla sa mbze hadica
zablokovat. Produkt méze stvrdnut ovela rychlejsie, pokial je hadica vystavena priamemu slne¢nému
Ziareniu. Pokial' d6jde k dlhym prestavkam v prdci, vidy vyprdzdnite a vyplachnite stroj a hadicu.
VELOSIT RM 202 je rychlo vytvrdzujici materiél a je mozné ho tazko odstranit, iba ak v iom stvrdne.

c.) Oprava architektonickych prvkov:

Akonahle za¢ne VELOSIT RM 202 po aplikacii stierkou alebo nastrekom tuhnut, méze byt v pripade
potreby modelovany. Zoskrabujte materidl v jemnych vrstvach, kym sa nedosiahne poZadovany
vysledok. V pripade potreby oSetrite povrch vlhkou hubkou, aby sa odstranili hrbole a vzduchové
bubliny.

3.) Dodatocné spracovanie

VELOSIT RM 202 nevyzaduje Ziadne dlhé nasledné spracovanie, pretoZe reaguje s vodou relativne
rychlo. Iba za velmi horucich alebo suchych podmienok moze byt potrebné dalsie osetrenie vodou po
dobu 3-4 hodin.

SPOTREBA
Oprava povrchovych chyb:

Z 25 kg VELOSIT RM 202 ziskate cca. 14 litrov vytvrdenej malty.

Nater povrchu:
10 kg* VELOSIT RM 202 na m2 pri 6 mm hrubke suchej malty na hladkych podkladoch. Na drsnych

povrchoch moze byt spotreba vyrazne vyssia.
* 10 kg VELOSIT RM 202 prasku + 1,7 kg vody = 11,7 kg zmieSaného materidlu na 6 mm hridbky a m2.

CISTENIE
VELOSIT RM 202 v Cerstvom nezatvrdnutom stave je mozné odstranit vodou. Akonahle stvrdne, je
potrebné poufzit ¢istice na baze kyseliny, ako je zriedena kyselina chlorovodikova alebo mechanické
odstranenie.

AKOSTNE ZNAKY

Farba: siva
Hmotnostny pomer: 100: 17
Objemovy pomer: 100: 27
Objemova hustota: 1,6 kg/I
Teplota podkladu: 5-35°C
Zaciatok tuhnutia: 55 min.
Cas tuhnutia: 120 min.
Pevnost v tlaku/ohybe:

4 hodiny: 15/2 MPa
24 hodin: 31/5 MPa
7 dni: 45/8 MPa
28 dni: 56/9 MPa
Obsah chloridovych idnov: <0,05%
Odolnost proti syteniu oxidom uhli¢itym: presla
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Absorpcia kapilarnej vody: 0,1kg/ m?xh?%
Pevnost vazby*:

- Zakladny nater RM 202: 1,8 MPa

- Zakladny nater CP 201: 2,2 MPa
Obmedzené zmrstenie: 1,5 MPa

* podla EN 1542. Hodnoty prilnavosti v tahu s silne zavislé na priprave povrchu.
POZNAMKY

VELOSIT RM 202 sa predava iba profesionalnym spracovatefom.

Nikdy VELOSIT RM 202 nerozmie$avajte znovu s vodou, pokial uz za¢al tuhnat. Zatuhnuty material musi
byt zlikvidovany.

Vsetky stanovené vlastnosti produktu boli stanovené za kontrolovanych laboratérnych podmienok v
sulade s prislusnymi normami. Hodnoty stanovené v podmienkach staveniska sa mézu lisit. Najnovsiu
verziu tohto technického listu si prosim vzdy Ziadajte u vasho dodavatela.

Vidy prosim pouZivajte najnovsiu verziu tohto technického listu, ktory je k dispozicii na webovych
strankach www.velosit.de.

BALENIE
VELOSIT RM 202 je dodavany v nepremokavych plastovych vreckach po 25 kg.

SKLADOVANIE
VELOSIT RM 202 je mozné skladovat v neotvorenom originalnom baleni po dobu 12 mesiacov pri 5 -
35 °C v suchom prostredi chranenom pred priamym slne¢nym svetlom.

ZIVOTNE PROSTREDIE A BEZPECNOST
Vezmite prosim na vedomie aktualne platnu kartu bezpecnostnych Udajov a preventivne opatrenia
pre zaobchdadzanie s produktom popisanym v tomto dokumente.
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CE
VELOSIT GmbH & Co. KG
Industriepark 7
D-32805 Horn-Bad Meinberg
15
VELOSIT RM 202
DIN EN 1504-3
Nahrada beténu pre staticky a nestaticky relevantné opravy
Pevnost v tlaku R3
Obsah iénov chloridu <0,05%
Suadrznost > 1,5 MPa
Zakazané zmrStenie / roztaznost > 1,5 MPa
Tolerancia zmeny teploty NPD
Kapilarna absorpcia vody NPD
Odolnost voci karbonizacii preslo
Poziarna odolnost E
Vyrobca:
VELOSIT GmbH & Co. KG Distributor:
Industriepark 5-7 ACARA PRAHA s.r.0.
32805 Horn-Bad Meinberg U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Nemecko Tel.: +420 232 000 888

www.velosit.de

Technické informacie a pokyny uvedené v tomto datovom liste sU zaloZzené na znalostiach a skusenostiach
odboru vyskumu a vyvoja nasej spolocnosti a na vysledkoch dlhodobych aplikacii vyrobku v praxi. Odporuicania
tykajlce sa poufZitia vyrobku su poskytované bez zaruky, pretoZe podmienky na mieste v priebehu aplikacie su
mimo kontroly nasej spolocnosti. UZivatel je preto zodpovedny za potvrdenie, Ze vybrany produkt je vhodny na
predpokladané pouzitie. Toto vydanie technického listu automaticky rusi vSetky predchadzajuce dokumenty
tykajuce sa rovnakého vyrobku.
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