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4,0/4,5(0,55) x 228 x 1220 mm

27816 m? /10 ks v baleni /

4,0/4,5(0,55) x 305 x 610 mm
“
' 4,0/4,5 mm -
2,233 m2? /12 ks v baleni

1,5 mm EXPE
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TECHNICKY LIST

Rozmeéry

Konstrukce

Tloustka

Klasifikace opotrebeni

Struktura povrchu

Typ hrany

Systém spoju

1220 x 228 mm /305 x 610 mm

Nova generace luxusnich vinylovych dilcd. Hlavnim obsahem jadra SPC je prasek z
piirodnino kamene (az 65%), PVC pryskyric (25%) a stabilizatorC (10%).
Hustota 2000 kg / m?*

naslap 0,55 mm
jadro 40/45mm
podloZka 15 mm EXPE

01 mm-05mm

Deep embossed, Crystal embossed, Handscraped, Marble Embossed and EIR

Micro zkoseni k dispozici

Click systém nainstalovan; 2G nebo 5C volitelné; Unilin patentovany

Vlastnosti

Testovaci metoda

Jednotka

Vysledek testu

Poznamky

Reakce na ohen EN SO 9239-1a Pozarnitfida B,-sl
EN ISO 11925-2,
- Kriticky tok tepla klasifikace dle KW / m?2 1,5
- Tvorba koure EN13501-1: 2010 % X min 306
Ve sméru vyroby 0,06
Prostorova stabilita S odvolanim na % Pres smér wirob 003 Teplota topent: 80°C
EN 1SO 23999: 2012 Vyroby ™ | Doba zahfivant: 6h
Zvinéni po vystaveni teplu mm 0
Ve sméru stroje 80 Rychlost nakladant:
Odolnost proti odlupovani EN ISO 24345: 2012 N/50mm Y : )
; . ) 100 mm / min
Pres smer stroje 75
Vzajemné odsazeni EN ISO 24343-1: 2012 mm 0,06
Zbarveni a odolnost vici chemikaliim EN ISO 26987: 2012 / Neni ovlivhén
. . p EN 660-2: . . -
Odolnost proti opotrebeni 1999 + Al 2003 3 EN / Skupina opotrebent: T
Stélost barev na svétle EN ISO 105-B02: 2014 / Stupen (Bluewood Std) 6
. P . SR PR . Cykly: 25 000,
Odolnost koleckovym zidlim EN 425:2002 / Zadné viditelné poskozeni Satizent 90 kg
Odolnost proti skluzu DIN 51130: 2014-02 / Kriticky Uhel sklonu: 12 | R10

Smérnice RoHS 2011/65/ EU IEC 62321 Nezjisténo
Ftalaty EN14372: 2004 Nezjisténo
Nebylo detekovano 169
Podle specifikovaného rozsahu Iatek, vzbuzujicich velmi
< Nafizeni (ES) ¢ a hodnoticiho pomérovani jsou velké obavy (SVHC) pro
DOSAHNOUT % povoleni Evropskou

1907/2016 REACH

vysledky testu SVHC min nez
0% (hm/hm).

agenturou pro chemické
latky (ECHA) dne 20.
Cervna 2016 a dfive.
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